TEST WYTRZYMALOSCIOWY / RESISTANCE TEST

074-G8 OGNIWO PRZEGUBOWE EN 1677-1
074-G8 CONNECTING LINK EN 1677-1

DOSTAWCA / SUPPLIER

DROMET spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.

ul. 3 Maja 4 ” |
96-313 Chylice Kolonia T %
tel. (48) 46 865 67 00 -
TEST KONTROLNY NR
TEST CONTROL NO. 31/DRO :
Masal/szt Obci.ai. Sita préby S"E.l
ROZMIAR/SIZE A ) « " Weight/pc Vz\/:ir:gl (I)o:.d Proof force I':‘zrzri’:; ?;:e
[mm]| [mm] | [mm]|[mm] [kd] [T] [kN] [kN]
6 mm 14 | 605 | 45 | 7.7 0.076 1.12 27.5 43.9
7 mm 215|705 | 53.5 | 8.7 0.142 1.5 36.8 58.8
8 mm 18.5 | 83.5 | 62.5| 10.6 0.183 2 49 78.5
10 mm 23 [ 965 | 71 13 0.326 3.15 77.2 124
13 mm 27.5 (1245 915 | 16.5 0.690 5.3 130 208
16 mm 33 | 143 | 102 | 20.5 1.221 8 196 314

MATERIAL / MATERIAL
20CrNiMo

POKRYCIE / COVERING
lakier | paint

tolerancja wymiaréw +/- 5%
dimensions tolerance +/- 5%
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